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石綿分析結果報告書
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分析結果 含有
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1. 分析情報

〇〇 ××

2. 分析詳細

No 場所・部位 層 色  推定質量分率

1 灰

2 白 5-50%

3. 備考

石綿分析結果報告書

分析結果 含有

受付年月日 yyyy/mm/dd

貴社ご依頼の石綿分析の結果を下記の通り報告致します。

但し、本分析の結果は受領した試料の範囲に限ります。

試験方法

分析期間

JIS A 1481-1 (定性分析)

分析担当者 JEMCA 2023年度 JIS A 1481-1実技研修エキスパートコース 修了 (1234567)

yyyy/mm/dd～yyyy/mm/dd

建材名

不検出

クリソタイル

 分析結果

1 外壁材 1階 外壁

エムエスラボラトリー
〒232-0061 神奈川県横浜市南区大岡1-12-23-102

TEL：045-900-6984



検体外観 層別写真

不検出のため写真掲載なし

偏光顕微鏡写真（消光角・対角位） 分散顕微鏡写真

 不検出のため写真掲載なし 不検出のため写真掲載なし

① 1階 外壁 外壁材

①

②


